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APLICACIONES /
RECOMENDACIONES PRECAUCIONES

» Morteros para trabajos de « Cuidar la dosificacion, el amasado y muy especialmente el cu-
albanilerfa, estabilizacion de rado, este Ultimo recomendable durante al menos 7 dias, para
suelos, firmes de hormigén y evitar fisuraciones por retraccion y especialmente durante las
hormigones en masa. primeras horas.

» Moderado calor de hidrata- - Con altas temperaturas, proteger el hormigén de la accion del
cion. sol y del viento para evitar desecacion.

« Con tiempo frio, proteger el hormigén.
= No utilizable para hormigon pretensado.

CEMV/A(S-V)32,5N

Valor tipico Limites
" g Principio 275 min >75min
g & Fraguado
g = Final 330 min <720 min
= I
o< 7 dias 26,0 MPa >16,0MPa
g % Resistencia a
a [< compresion
E 28 dias 46,5MPa >325MPa <525MPa




